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Neobone®

Sustituto o6seo sintético de
fosfatode calcio

Los sustitutos dseos son utilizados para reparar y reconstruir huesos
enfermos en caderas, rodillas, columna, y en otros huesos y uniones.
Los sustitutos éseos pueden también reparar la pérdida 6sea causada
por algunos tipos de fracturas o cénceres. Una vez que el cuerpo
acepta el sustituto dseo, proporciona un marco al crecimiento de
nuevo hueso vivo.

Los sustitutos dseos sintéticos de fosfatos de calcio han sido usados
en odontologia y en cirugia ortopédica desde los afios 80. "*' Hoy, los
fosfatos de calcio son la opcidn elegida tanto en odontologia como en
medicina ', de los cuales, el fosfato tricdlcico y la hidroxiapatita son
los més usados.™

El fosfato tricalcico (TCP) de cerdmica tiene una estructura similar a
los huesos amorfos precursores, mientras que la hidroxiapatita (HA)
tiene una estructura similarala parte mineral del hueso.™

La ceramica porosa de TCP es reabsorbida del lugar de implantacién a
medidad que el hueso crece, por otro lado, la HA es mas permanente.
Las capas superficiales de las cerdmicas de TCP, mejoran la unién con
el hueso huesped adyacente. Estoestimulalaresorcidn osteoclastica
y la formacion osteoblédstica de hueso nuevo en el implante
reabsorbido™

Una ceramica con mayor porosidad y menor densidad de construccidn
proporciona una mayor area de superficie a la vascularizaciéon y al
crecimiento 6seo. Cuando se conecta a un hueso sano, el osteoide se
produce directamente sobre las superficies de la ceramica en la
ausencia de una interfaz de tejido blando. En consecuencia, el
osteoide se mineraliza y el nuevo hueso resultante se somete a la
remodelacion.
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fosfato de calcio

Neobone® es una ceramica de fosfato de calcio sintético disefiado para rellenar defectos éseos.La cerdmica consiste
enunamezcladedostipos de fosfato de calcio, fosfato tricalcico e hidroxiapatita.

Propiedades-Efectos Presentaciones
La cerdmica Neobone® es rapidamente Neobone® se fabrica en forma de Bloques, Granulos y Cufias.
osteointegrada, debido a su composicién quimica
similar a la fase mineral del hueso humano y debido a

Formas Dimensiones Cantidad (por envase) References
su porosidad interconectada, que permite una total ——
vascularizacién del implante. La composicidnbifasica (Sl 24 mm > ¢ 6020405
plante. P (irregulares) 10 cc G020410
proporciona un crecimiento éseo mas eficiente, ya
. . . L 15 cc G020415
que, como el fosfato tricalcico se disuelve mas rapido
. . . Ly . 20 cc G020420
que la hidroxiapatita, la tasa de reabsorcion mejora,
, Ly 30 cc G020430
asicomo laformacionde hueso nuevo.
4-6 mm 5 cc G040605
10 cc G040610
Ventajas 15 cc G040615
- Biocompatible 20 cc G040620
. Radiopaco 30 cc G040630
- Evita el uso de injertos autélogos Gréanulos 752D 0.5g Gd105
. -, ; ) ., (esféricos) 1.0 Gd110
« Disminucién del tiempo de intervencion a9
125-355 um 0.5¢ Gd205
1.0g Gd210
Aplicaciones 355-500 pm 0.5¢ Gd305
Neobone® cerdmica de fosfato de calcio, esta 1.09 Gd310
indicada para el relleno de defectos dseos. 500-1000 um 0.59 Gd405
1.0g Gd410
Bloques 10x10x5 mm 1 B1010051
Propiedades 3 B1010053
Densidad: ~0.7 g/cm’ ° Sllilios
Porosidad: 60% - 80% 10x30x5 mm 1 B1030051
Células: 200 ym - 500 ym 3 B1030053
Fuerza compresiva: > 0.2 MPa > B1030055
10x30x10 mm 1 B1030101
3 B1030103
Composicién 5 B1030105
Hidroxiapatita (Ca,,(PO,),(OH),) y 15x15x20 mm 1 B1515201
Fosfato Tricalcico (Ca,(PO,),) 3 B1515203
5 B1515205
. .z 15x15x30 mm 1 B1515301
Esterilizacion
o o 3 B1115303
Producto esterilizado por irradiacion gamma. 5 B1515305
Cunas 20x15x8 mm 1 C2015081
20x15x10 mm 1 C2015101
20x15x12 mm 1 C2015121
20x15x14 mm 1 C2015141

Obs: Disponibilidad en otras dimensiones bajo demanda.
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